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2. MESSERGEBNISSE
2.1 MeBstrecken auf der Bundesautobahn Berlin - K#ln
zgwischen den AnschluBstellen Diigseldorf - Metimann
B und Diisseldorf-Stid
BAB Berlin - Kiln \
km 509,250 -~ 509,500 GuBasphalt 10
BAB Berlin - K&ln
km 510,500 -~ 510,750 GuBszaphalt 12
} BAB Berlin - Kdln
i km 512,000 =« 512,250 GuBasphalt
; (Neandertalbriicke, Westfahrbahn) ' 14
~ BAB Berlin - Kdln
km 512,250 - 512,000 GuBasphalt
: (Neandertalbriicke, Ostfahrbabn) 16
BAB Berlin - K&ln
- km 513,250 - 513,000 GuBasphalt 18
2.2 MeBstrecken auf LendstraBen :
5 B 59 bei Rommerskirchen
km 22,900 - 23,150 Asphal tteerbeton 20
B 59 bel Rommerskirchen
km 19,550 - 19,800 Asphaltteerbeton 22
LIO 375 bei Neurath
km 10,850 -~ 11,100 Asphal{teerbeton 24
B 59 bei Jiichen .
km 37,650 - 37,800 Aaphal tteerbeton 26

B 57 bei Erkelenz
km 41,650 - 41,900 Asphaliteerbeton 28




