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Inhal tsiibersicht

1. FRLAUTERUNGEN

MeBgerét
MeBvorgang und Mefwert

Beurteilung der ﬁeBergebnisse

Mindestwerte der Straflengriffigkeit

2, MESSERGEBNISSE

MeBstrecke HB 1
Bremen
Hastedter Osterdeich

MeBstrecke HB 2
Bremen
Hagtedter Osterdeich

MefBstrecke HB 3
Bremen
Sewaldsbriicker HeerstrafBe

Mefstrecke HB 4
Bremen
Rurfirstenallee

MeB8strecke HB 5
Bremen
Bikedorfer Strale

MeBstrecke HB 6
Bremen-Vegesack
Gerhard-Rohlf-StraBe

MefRstrecks HB 7
Bremen
Grdplinger HeerstraBe
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Asphaltbeton 10
Asphaltfeinbeton 12
Granitpflaster 14
Granitpflaster 16

Bit. Rauhbelag

GuBasphalt

Kleinpflaster
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